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dere augs dem alten Tractat des Caryophilus hervorgeht, bei den Riomern eine sehr

reichhaltige. Ebenso gebraucht man heute in Italien zahlreiche und verschiedenartige

Benennungen. Diese letzteren sind zum grossten Theile insoferne zu tadeln, als sie nur
auf das erste und auffallendste Kennzeichen, die Farbe, sich beziehen, so dass z. B. die
vier Hauptgruppen, welche man gewéhnlich unterscheiden hért, der Rosso, Giallo, Verde
und Nero antico, Geeteine von ganz verschiedener Beschaffenheit und weder in Hiirte, Trag-
fihigkeit, Gewicht oder Wetterbestindigkeit einander vergleichbar sind,

Der Rosso antico oder rothe Porphyr der Alten, ein dunkelrothes Gestein mit
eingestreuten kleinen weissen Feldspath-Krystallen und noch kleineren schwarzen Flecken,
welche aus Hornblende bestehen, gehirt zu den hiirtesten und dauerhaftesten Gesteinen,
welche man kennt. Erst im Jabre 1823 wurde von englischen Reisenden der urspriing-
liche Gewinnungsort des antiken rothen Porphyrs am Dschebel el Dochan (Berg des
Rauches) in der ostlichen Wiiste Ober-Egyptens wieder entdeckt, und es ist sonderbar,
dass dieses schone, jedoch Husserst schwer bearbeitbare Materiale weder unter den Egyp-
tern, noch unter den Griechen, als sie in Egypten herrschten, in Gebrauch kam. Die
iltesten Werke aus diesem rothen Porphyr stammen erst aus der Zeit des Kaisers Clau-
dius. Er galt immer fiir einen der werthvollsten Steine. Das Grabmal des Theodosius
zu Ravenna, die S#ulenschiifte in San Ambrogio in Mailand und San Marco in Venedig
gehoren zu den bekanntesten Resten aus rothem Porphyr,

Unter dem Namen Verde antico begreift man hauptsiichlich Steine aus der
Gruppe der Serpentine, welche in ihrer physischen Beschaffenheit einen merkwiirdigen
Gegensatz zum rothen Porphyr bilden. Sie bestehen nimlich aus einer griinen, weichen
undzvon weissen Kalkspathadern durchzogenen Masse, und besitzen nur eine sehr geringe
Widerstandsfihigkeit.

Der Giallo und Nere antico endlich sind Kalksteinsorten und nur durch ihre
Firbung verschieden,

Es wiirde daher ein verfehlter Weg sein, wenn man sich in der folgenden Schil-
derung dsterreichischer Yorkommnpisse an die in Italien gewohnten Eintheilangen halten
wollte. Hier sollen im Gegentheile zuerst die erforderlichen Eigenschafien eines guten, zu
constructiven Zwecken yerwendbaren RBausteines gepriift und dann soll eine auf andere
Principien gegriindete Eintheilung der Bausteine vorgeschlagen werden,

Als die erste Eigenschaft eines guten Bausteines ist nun ohne Zweifel seine
Tragfihigkeit anzusehen. Dass hierin die grosste Verschiedenheit platzgreifen kann,
ist schon bei Vergleichung des Rosso und Verde antico angedeutet worden. Man pflegt
diese Eigenschaft der Steine theils durch hydraulische Pressen, theils durch eigens con-
struirte Hebelapparate zu priifen, wobei wiirfelformige Proben von gewissen Dimensionen
bis zum Zerquetschen belastet werden. In England, wo zahlreiche Versuche angestellt
wurden, rechnet man, dass die Zerquetschung eines guten Granits bei einer Belastung von
7'/s Tonnen per Quadratzoll, jene der dort gebriuchlichsten Sandsteine aber schon bei
1 Tonne pr. Quadratzoll eintritt, In Oesterreich besitzt man leider noch keine so umfas-
senden Versuchsreihen, doch ist namentlich in neuester Zeit durch Prof Rebhann eine
grossere Anzahl von Experimenten iiber die Bausteine von Wien angestellt worden, wobei
sich fiir die jiingeren Kalksteine von Wien eine ausserordentliche Verschiedenheit der
riickwirkenden Festigkeit, von 8°4 Ctr, pr. Quadratzoll fiir Fragmente von dem alten Baue
des Stephansthurmes. bis zu 77 Ctr. fiir den sogenannten blauen Kaiserstein ergab, wihrend
der Granit von Mauthhausen im Durchschnitte eine Belastung von 979 Ctr. pr." Quadrat-
zoll ertrug.

Niéichst der Tragfihigkeit kommt noch das Gewicht in Betracht, und zwar weniger
das sogenannte specifische Gewicht der Felsart, als das absolute Gewicht einer Masse von
bestimmtem Kubik-Inhalte.

Das sogenannte specifische Gewicht der gebriduchlichsten Felsarten schwankt inner-
halb sehr enger Grenzen; so ist jenes eines guten Granites 2:6—2°7, jenes des Syenites
2 756—2'9, des rothen Porphyrs 2°76, des dichten Kalksteines 2'6—2-8. Da jedoch eine
grosse Menge der gebriiuchlichsten Steine von pordser Natur ist, so kommt bei der Ver-
wendung derselben lediglich das absolute Gewicht in Betracht, welches z. B. nach Reb-
hann fir den Granit von Mauthhausen 178 Pfd. pr. Kubikfuss betrigt, wihrend bei un-
seren jiingeren Kalksteinen das Gewicht in ziemlich stetigem Verhiltnisse mit der Festig-
keit zunimmt, so dass der Kubikfuss von dem weichen und pordsen Kalksteine nur 94
bis 96 Pfd, wiegt, wiihrend das Gewicht bei den dichten und festen Varietiten bis auf
145 Pfd. steigt.

Eine weitere wesentliche Eigenschaft ist die Wetterbestdindigkeit des
Steines, und kaum in irgend einer Richtung ist es schwieriger, ein bestimmtes Urtheil
iiber die Brauchbarkeit eines Bausteines zu liefern, als gerade in dieser. Die Ursachen,
welche den Ruin einer Steinsorte bedingen, mogen bald in ihrer chemischen, bald in




