
In sogenannten Modewaren blühte diese Art besonders im Jahre 1816

(man vergleiche auch Abb. 27).

Die vierte Hauptgattung des Druckes, der Ätzdruck ("Enlevage") kann
in zweierlei Weise erfolgen, entweder in der Art, daß der Aufdruck (mit
"weißem Aetzpapp") einfach die Färbung des Stoffes zerstört und so stellen-
weise das ursprüngliche Weiß des Grundes wiederherstellt, oder in der

Art, daß zugleich eine neue Farbe an die Stelle gesetzt wird ("gefärbte
Reservage").

Das Ätzverfahren soll angeblich zum ersten Male im größeren im
Jahre x81: in der Fabrik von Köchlin zu Mühlhausen und in der Fabrik von


