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denden Rohmaterial vorhanden und die Gegenwart desselben complicirt
in unerfreulicher Weise die Darstellung des reinen Borax. Man hat
versucht, das vorhandene Calciumborat durch eine entsprechende Menge
Schwefelséiure in Gyps und lésliche Borsiure umzuwandeln und aus
den erhaltenen Laugen, welche nun neben Borax wesentlich nur freie
Borsiiure enthalten sollten, durch Sittigen mit Natriumcarbonat direct
Borax zu gewinnen; endlich hat man das Mineral vollstindig mit Salz-
siure zersetzt und zuniichst krystallisirte Borsiure dargestellt, aber
alle diese Methoden haben bislang nicht die gewiinschten Erfolge gehabt.

G. Lunge?) hielt den letzten Weg noch fiir den vortheilhaftesten.
Er empfahl, das Mineral zuniichst zu pulvern und dann zu schlimmen,
wodurch der schwerere Gyps sich von dem leichteren Boronatrocalcit
unschwer trennen und sich gleichzeitig ein Theil der vorhandenen los-
lichen Salze (Kochsalz, Glaubersalz) entfernen lassen soll.

Das gemahlene und geschlimmte Material wurde zu dem Ende
mit einer dem Gehalt des Minerals an Caleium- und Natriumborat ent-
sprechenden Menge roher Salzséure, sowie dem doppelten Gewicht
Wassers siedend digerirt, bis dasselbe sich nahezu vollstindig gelost
hatte. Die Liosung liess man alsdann in der Hitze absetzen, um sie
noch heiss in die Krystallisirbehilter abzuziehen. Hier schied sich
die Borsiure beim Frkalten fast vollstindig aus, withrend Kochsalz nnd
Chlornatrium in Loésung blieben, Die erhaltenen Borsidurekrystalle
wurden schliesslich durch abwechselndes Waschen mit kaltem Wasser
und Ausschlendern in einer Centrifuge von anhaftender Mutterlauge
befreit.

Im Jahre 1867 berichtete Lunge 2), dass ein englischer Fabrikant
den Boronatrocaleit durch Soda aufgeschlossen habe, ohne einen Ueber-
schuss von letzterer zuzusetzen, theilte jedoch nihere Details @ber das
dabei in Anwendung kommende Verfahren nicht mit.

0. Loew verwirft in einem zweiten Theile der frither erwihnten
Abhandlung der grésseren Kostspieligkeit wegen die indirecte Darstel-
lung von Borax aus Boronatrocalcit durch vorheriges Ausfillen von
Borsiiure, er nimmt auch von dem Schlimmen des Rohmaterials Abstand,
weil dasselbe eine nur unvollstindige Abtrennung des vorhandenen
Gypses bedinge und der vorwiegend aus Sand bestehende erste Absatz
eine grossere Menge von Boronatrocalcit (bis zu 8 p. C.) zuriickhalte,
withrend der im zweiten Absatz fallende Boronatrocaleit mit einem sehr
Listigen, thonigen Schlamme.gemengt erhalten werde.. Versuche man,
das geschlimmte Material durch Kochen mit Sodalésung umzusetzen,
so sauge der schlammige Thon eine grossere Menge der entstehenden

1) G. Lunge, Wagn. Jalresber. 1865, 247 Dingl. pol. J. CLXXXI, 370.
2) G. Lunge, Wagn. Jahresber, 1867, 250.
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