
20 GRUPPO XXIII. 

pennelli piiini di puzzola si lisciano le superficie, con pennelli piatti si leviga 
il colore, con spatole di cinghiale si depone la massa del colore. •— 11 colore 
deve essere raacinato sottilissimo, e fuso in piccoli crogiuoli di due chilo- 
gramrai. Gli smalti sono: bianeo, grisellino, nero, giallo, azzurro, verde, rosso, 
rosaceo.: essi sono preparati con due fondenti per facilitarne la fissazione sul 
vetro. 

II primo fondente si compone: 
A. Minio 25 parti - silice 10 parli - fusi in crogiuolo. 

II secondo si compone: 
B. Minio 8 parti - borace eristallino 5 parli - polvere di crislallo 12 

parti. 
Ed i colori per pittura sul vetro sono: pel 
Bianco: polvere di cristallo grammi 720 - minio 200 - borace eristallino 

40 - nitrato di potassa 40 - acido arsenico 60. 
Grisellino: fondente come sopra A, 2 parti - terra d’ombra calcinata 7. 
Nero: fondente come sopra B, 8 parti - azzurro 3 - terra d’oinbra 4. 
Giallo chiarissimo: fondente A 8 parli - argento fino 1 - antimonio I. 
Detto chiaro: fondente A,8 parti - cloridrato d’argento 1 - terra da pipe 

calcinata. 
Detlo cupo: fondente A, 8 parti - cromalo d’argento 1 - farina di calce I 

- minio 2. 
Detto opaco: minio 9 parti - antimonio di potassio 3 - farina di calce 4 

col fondente B. 
Detto aranciato: minio 10 parti - antimonio di potassio 3 - ferro oligisto 

•1 - farina di calce 4 col fondente B. 
Turchino: Sebbene il cobalto sia la sostanza colorante di cui 1’ efTetto e il 

piü costante e il piü fisso, nondimeno ques'.o colore e uno dei piü delicati a 
prepararsi, perche senza le proporzioni e preparazioni convenienli e spesso 
soltoposto a fenditure della fusione. Si forma con due preparazioni : 

1. ° Oxido di cobalto 8 parti - rena 18 - nitrato di potassa 12 - minio 5. 
2. ° Tutto ciö, fuso e tirato ad acqua bollente e mescolato col fondente A. 

e coli’ antimonio diaforetico. 
L’anlimonio diaforetico e aggiunto per dure piü lucentezza e malleahilitä. 
Verde: Si ottiene anco mettendo sul vetro uno strato leggiero del turchino, 

tale quäle e stato descritto, misto col fondente A e daU’altra parle uno strato 
leggiero del giallo trasparente: volendo fare il verde, come, per esempio, per 
foglie, occorre: 

Cromato di piombo 2 parti - farina di calce 2 - minio 2. 
Rosso: Puö ottenersi mettendo solle due faccie del vetro della tintura 

d’argento, coll’aggiunta di una porzione piii o meno grande di giallo traspa¬ 
rente: per altro per fare il rosso incarnato occorre, oltre a ciö ed al fon¬ 
dente A, il sanguinio, il rosso porpora e il nitrato di ferro leggermenle 
calcinato. 

Rosa: fondente B, 10 parti - minio 10 - antimonio diaforetico 3 - bo¬ 
race 10 - farina di calce 13 - porpora di cassio 5. 

Ecco presso a poco la tavolozza occorrente per dipingere sul vetro. 


